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内容概要

　　《小冲孔微试样材料性能测试技术及应用》从材料力学性能测试角度出发，详细介绍了小冲孔（
又称小冲杆）微试样测试技术在材料力学性能研究领域的发展历程及未来发展方向，主要介绍了作者
多年来在小冲孔微试样测试技术及应用方面的一些研究成果。
其内容主要包括基于小冲孔测试技术的材料屈服强度（包括双曲线法、偏移法和能量法）和抗拉强度
研究；基于塑性损伤理论的材料断裂失效分析研究；材料高温蠕变测试技术及剩余寿命评价技术研究
；另外，为了加强《小冲孔微试样材料性能测试技术及应用》内容的系统性和完整性，书中介绍了小
冲孔取样方法、小冲孔微试样制备和试验测试系统及相关力学性能的数值模拟等研究内容。
　　《小冲孔微试样材料性能测试技术及应用》可供从事材料力学性能研究相关工作的高校师生、研
究院所和企事业单位的科研工作者及工程技术人员使用和参考，也可作为相关领域培训教材和有关专
业教学参考书。
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