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内容概要

本书共分为两篇，第一篇主要介绍了桥梁概况与环境条件的调查，外观损伤的检测与评定，结构混凝
土强度的检测与评定，钢筋锈蚀电位的检测与判定，结构混凝土中氯离子含量的测定与评判，混凝土
中钢筋分布及保护层厚度的检测与评定，混凝土桥梁结构耐久性综合评价等十一方面内容。
第二篇为结合课题进行的“公路旧桥检测技术的推广应用”工作示范实例汇总。
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