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前言

　　在公路工程、铁路工程和水利水电工程、市政工程、民航工程中，都要进行大量的土料和（或）
石料填筑。
土石料的填筑施工在这些行业的工程中所占比重非常大，而且土石填筑工程的施工方法和质量，直接
影响相应工程的质量和成本，因此掌握土石填筑工程的施工技术理论和方法是非常重要的。
　　没有稳定、坚实的路基，就没有良好的路面。
稳定、坚实的路基必须选择合适的填料，根据不同的环境条件和路基填料的性质采用合理的路基结构
形式，并严格按照施工技术方法及质量标准进行基底处理和路基填筑。
　　基底处理、路基填筑施工质量的保证和施工成本的控制，必须从填筑材料的选择或填筑材料的处
治，施工机械的选择，填筑施工的基底处理、摊铺层厚、填料的含水率、碾压工艺、碾压遍数等施工
参数的控制，到施工质量的检测方法和指标的采用和选择进行全面的控制，才能得到满意的结果。
　　随着我国社会的发展和进步，公路、铁路、航空和水利水电等工程也在大规模的进行，但是环境
要求越来越严格，工程建设所面临的条件和所采用的材料也变得更加复杂多样。
如在多雨潮湿地区（或地段）进行土方填筑，采用高含水率（或过湿）土料进行填土工程的施工，利
用粉煤灰或炉渣等材料进行路基工程的填筑等，这就对土石工程填筑施工的理论、技术、质量控制标
准和方法提出了更多和更高的要求。
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内容概要

本书介绍了土石填料的物理性质、工程分类方法的基础知识以及路基的基本形式和要求，一般土、特
殊土和土夹石的力学性质和影响因素；并详细论述了土石填筑料最佳含水率和最大干密度的确定方法
，一般路基的填筑施工工艺、方法和质量控制及检验方法，掺灰处治湿软土的理论和施工工艺、方法
及质量控制方法，粉煤灰填筑路基的结构形式及施工工艺、方法和质量控制方法，多雨潮湿地区路堤
填筑施工工艺、方法和质量控制方法及防护技术；同时介绍了路基碾压设备的选型与作业参数的选择
。
    本书可供公路工程、铁路工程和水利水电工程、市政工程、民航工程的研究、设计、施工技术人员
及管理人员参考使用。
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章节摘录

　　第一章　基础理论　　第一节　土的物理性质　　岩石是构成地壳的自然物体，由多种矿物或一
种矿物组成的集合体。
岩石的颗粒胶结较坚固，但经过成岩过程和长期地质历史中的多次地壳运动，岩体被层理、节理、裂
隙、断层等各种结构面所切割，所以，天然岩体既有连续性又具有裂隙性。
从天然岩体开采的石料，有的呈完整的块体，有的是被许多裂隙切割的块体。
　　土是覆盖于地表、没有胶结和弱胶结的堆积物。
土是地表岩石在漫长的地质年代经过物理风化、化学风化生成的。
这些风化产物或者保留在原地，或者由风、水或冰川搬运形成新的沉积物。
土是由矿物颗粒和或大或小的孔隙组合起来的，这些孔隙被水和空气所填充，所以土的显著特征是它
的多孔性和散体性。
　　土是由矿物颗粒（固相）、水（液相）和气体（气相）所组成的三相体系，各种土的颗粒大小和
矿物成分差别很大，三相间的数量比例也不相同，而且土颗粒与其周围的水又发生着复杂的物理化学
作用。
所以，要研究土的性质就必须了解土的三相组成以及土的结构和构造等特征。
　　土的三相决定物质的性质、相对含量以及土的结构、构造等各种因素，必然在土的轻重、松密、
干湿、软硬等一系列物理性质和状态上有不同的反映。
土的物理性质又在一定程度上决定了它的力学性质，所以物理性质是土的最基本的工程特性。
　　一、土的组成　　1．土的固体颗粒　　土的固体颗粒（土粒）的大小和形状、矿物成分及其组
成情况是决定土的物理力学性质的重要因素。
粗大土粒往往是岩石经物理风化作用形成的碎屑，或是岩石中未产生化学变化的矿物颗粒，如石英和
长石等；而细小土粒主要是化学风化作用形成的次生矿物和生成过程中混入的有机物质。
粗大土粒其形状都呈块状或粒状，而细小土粒其形状主要呈片状。
土粒的组合情况就是大大小小土粒含量的相对数量关系。
　　（1）土的颗粒级配在自然界中存在的土，都是由大小不同的土粒组成的。
土粒的粒径由粗到细逐渐变化时，土的性质相应地发生变化，例如土的性质随着粒径变细可由无黏性
变化到有黏性。
因而，可以将土中各种不同粒径的土粒，按适当的粒径范围，分为若干粒组，各个粒组随着分界尺寸
的不同而呈现出一定质的变化。
　　土中土粒的大小及其组成情况，通常以土中各个粒组的相对含量（各粒组占土粒总质量的百分数
）来表示，称为土的颗粒级配。
　　⋯⋯
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