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前言

　　随着我国公路工程建设的快速发展，各类工程材料的应用水平不断提高，材料试验工作越来越体
现出其在理论研究和工程实践中的重要作用。
近几年，与公路工程材料有关的国家和行业技术规范、技术标准进行了大面积的修订，为了满足广大
读者的需要，我们组织多位专家编写了这本《公路工程常用材料试验手册》，力求通过本书反映近几
年公路工程领域在材料试验方面的新成果和新经验，从而更好地为我国的公路工程建设服务。
　　公路工程材料试验对于公路工程科研、设计、施工等各项工作具有举足轻重的作用。
在工程实践中，涉及公路工程材料试验的各种规范、规程、标准很多，且分散于各个行业，给工程技
术人员及时而系统地了解材料试验信息带来了很大困难。
如何从纷繁复杂的规范、规程、标准中提取出公路工程材料试验方面的内容，方便工程技术人员查阅
，这便是本书所要解决的问题。
通过阅读本书，读者可以详细地了解公路工程常用材料的技术要求、试验方法等内容，以提高公路工
程材料的应用技术水平。
　　本手册所涉及的公路工程材料包括：土、无机结合料稳定材料、水泥、砂石料、水泥混凝土、水
泥砂浆、沥青及沥青混合料、钢材和土工合成材料等。
本手册详细介绍了这些公路工程常用材料的基本知识、技术性质和要求、试验方法，内容详尽，条理
清晰，适合作为从事公路工程材料研究、工程设计与施工等工程技术人员的常备工具书。
　　本手册主要取材于相关国家标准、行业标准和技术工具书，编者在此特别致谢！
　　编委会虽花费大量时间编写本手册，但由于水平有限，不当之处甚至错误在所难免，恳请广大读
者批评指正。
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内容概要

本手册主要以现行国家标准、公路工程行业标准为依据，介绍了公路工程常用材料的概念、分类、技
术性能要求和试验方法等。
所涉及的公路工程材料包括土、无机结合料稳定材料、水泥、砂石料、水泥混凝土、水泥砂浆、沥青
及沥青混合料、钢材、土工合成材料等。
    本手册内容丰富，实用性强，可作为公路工程材料试验人员、工程技术人员、工程质量监督人员和
从事材料研究工作的科研人员的常备工具书。
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章节摘录

　　第三章　无机结合料稳定材料　　第一节　概述　　在公路工程中，无机结合料稳定材料广泛用
于路面的基层和底基层。
无机结合料稳定料可分为水泥稳定类、石灰稳定类、综合稳定类、工业废渣稳定类，具体包括水泥稳
定材稳定土、水泥石灰综合稳定土、石灰粉煤灰稳定土、水泥粉煤灰稳定土、水泥石灰粉煤灰稳定等
。
其中，土是无机结合料稳定材料的骨架，水泥、石灰、粉煤灰等无机结合材料则是胶凝材料。
　　本章主要介绍水泥稳定土、石灰稳定土、石灰工业废渣稳定土等三类常用的无机结合料稳定材料
。
　　第二节　常用的无机结合料稳定材料　　一、水泥稳定土　　1.简介　　水泥稳定土是用水泥作
结合料所得混合料的一个广义的名称，它既包括用水泥稳定各种细粒土，也包括用水泥稳定各种中粒
土和粗粒土。
在经过粉碎的或原来松散的土中，掺入足量的水泥和水，经拌和得到的混合料再经压实和养生后，当
其抗压强度符合规定的要求时，称为水泥稳定土。
　　⋯⋯
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