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内容概要

　　《研究生教学用书：现代无机道路工程材料》是对无机道路工程材料从分类、结构特性、工程技
术性质、强度及结构形成机理、技术标准、在路面工程中的适用性、施工及使用过程中的性能及性能
变化特点等方面作了较为系统、完整的论述，从道路路面使用的角度对材料的结构、性能及适用性进
行了科学的解释及描述。
同时，书中给出了较为详尽的材料参数资料，以方便读者使用。
　　《研究生教学用书：现代无机道路工程材料》可作为土木工程道路方向的研究生教材，也可作为
相关研究人员的参考资料，亦可供工程技术人员参考使用。
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章节摘录

　　（2）影响强度的因素。
　　①土质。
土的类别和性质是影响水泥稳定土强度的重要因素，凡是能被经济地粉碎的土都可用水泥稳定，但稳
定效果不同。
实践证明：用水泥稳定级配良好的碎（砾）石和砂砾效果最好，不仅强度高，而且水泥用量少；其次
是砂性土；再次是粉性土和黏性土。
一般土的塑性指数不应超过17，实际工作中往往选用塑性指数小于12的土。
重黏土由于难以粉碎和拌和，故不宜单独用水泥稳定；有机质含量超过2％或硫酸盐含量超过0.259／6
的土，不应用水泥稳定。
　　②水泥品种及剂量。
普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥都可用于稳定土。
通常情况下，硅酸盐类水泥的稳定效果好，铝酸盐水泥虽可用于稳定但效果较差。
对终凝时间较长（6h以上）的低强度水泥应优先选用。
　　水泥稳定土的强度随水泥剂量的增加而增长，不存在最佳剂量。
但过多的水泥用量，虽获得强度的增加，经济上却不一定合理，且容易开裂。
试验和研究证明：水泥剂量为4％～8％较为合理。
　　③施工及养生。
首先要保证稳定土一定的含水率，既要达到最佳密实度的含水率，又能满足水泥完全水化和水解作用
的需要；其次是混合料须拌和均匀并充分压实。
水泥土从开始加水拌和到完全压实的延迟时间要尽可能的短，一般要在6h以内。
若时间过长，水泥开始凝结，碾压时不但达不到压实度要求，而且会破坏已结硬水泥的胶凝作用，反
而使水泥稳定土强度下降。
　　一定的水分是水泥稳定土形成强度的必要条件，湿法养生可满足水泥水化形成强度的需要，而养
生温度愈高，强度增长得愈快。
　　⋯⋯
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