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内容概要

　　《普通高等院校“十二五”规划教材：工程材料应用基础（第2版）》主要论述了机械工程材料
方面的内容。
全书共9章，主要包括：金属的晶体结构与结晶、金属的塑性变形与再结晶、合金的相结构与二元合
金相图、铁碳合金、钢的热处理、合金钢、铸铁、非铁金属材料和其它常用工程材料等。
为了便于学生深入掌握教学内容，附录中附有实验。
　　《普通高等院校“十二五”规划教材：工程材料应用基础（第2版）》可作为高等院校机械制造
类专业使用教材，亦可供机械设计和生产部门工程技术人员阅读参考。
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