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内容概要

本案例集是从近几年管材研究等单位1200多个石油管材与装备失效分析报告中精选出来的，对不同工
况、不同材质和不同种类的石油管材及装备的失效原因进行了详尽的研究分析，并提出了相应的改进
措施，收到了良好的效果。
    本书可供相关专业的工程技术人员和管理人员阅读，也可作为石油高等院校教学的案例使用。
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井无磁钻铤纵裂原因分析　某油田φ177.8mm钻铤外表面摩擦裂纹分析　某油田短钻铤断裂原因分析
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