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内容概要

　　本手册主要阐述了塑料着色的基本概念和颜色测量，并详细介绍色母粒生产所用颜料、分散剂等
助剂、设备的特性以及多功能色母粒，同时还以问答形式具体介绍生产中的有关问题解决。
 　　本手册内容丰富并结合生产实践，通俗易懂，便于查阅，可供从事塑料着色技术人员、工人、管
理人员和大专院校塑料专业师生阅读参考，也可作为技术工人、职工培训教材。
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