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内容概要

《混凝土设计与控制》的英文版在美国已再版14次、发行上百万册，是介绍混凝土基本原理和反映混
凝土新技术最为全面的著作之一，适合从事混凝土工程的广大工程技术人员阅读，也可供高等学校土
木工程以及相关专业师生参考，对从事混凝土材料研究与技术开发的科研人员也有很大参考价值。
　　全书共分18章。
其中第1章是对混凝土的总体介绍，通读后就会对混凝土材料有比较全面的了解。
随后章节按照混凝土的组成材料、配合比设计、拌合浇注、养护和硬化后性能的顺序安排，最后3章
介绍了混凝土质量控制的有关方法以及特种混凝土技术与应用，附录列出了很多有用的互联网址。
　　本书通俗易懂，采用了大量高质量的照片和生动的示意图，不仅介绍了混凝土的有关基本知识，
还特别介绍了涉及混凝土工程的相关技术。
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作者简介

Steven H.Kosmatka 现为PCA（波特兰水泥协会）副主席。
Kosmatka毕业于美国北达科他大学土木工程专业，主要从事混凝土性能研究和混凝土质量控制，监督
指导PCA建设技术中心、PCA研究项目、产品标准、培训和水泥生产等多方面的工作。
Kosmatka是本书主要作者，参加过其他50部有关水泥与混凝土技术著作的写作，是ACI（美国混凝土
学会）123、225、121和211的委员。

    Beatrix Kerkhoff现为PCA水泥与混凝土技术的协调员，参与了多部PCA出版物的写作，也是
《Concrete Technology Today》杂志的编辑。
她2001年加入PCA，此前在VDZ（德国水泥协会）进行研究工作，主要从事再生集料混凝土、混凝土
耐久性方面的研究工作，以及欧洲的混凝土与集料标准的编制工作。
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